Car Wrapping

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

fiir die Trockenverklebung

Anwendungsbereich

BRUXSAFOL Car Wrapping Folien sind speziell fiir eine effektvolle und
zeitweilige Verklebung eines Fahrzeugs geeignet.

Um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis bei der Verklebung (sowie
Entfernung) und im anschlieBenden taglichen Gebrauch zu erhalten,
stellt die Einhaltung unserer Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien eine
Grundvoraussetzung dar.

Der Lack des zu beklebenden Fahrzeugs muss unbedingt unversehrt
sein und dementsprechend keine Roststellen, Kratzer, Steinschlage,
pordse Stellen oder sonstige Beschadigungen aufweisen.

Bei nachlackierten Oberflachen kann keine Gewdhrleistung auf evtl.
Schaden beim spéteren Neutralisieren durch BRUXSAFOL tibernom-
men werden.

Zusatzlich missen die Lackschichten komplett ausgehértet und ge-
trocknet sein, ansonsten kdnnen Lésungsmittelriickstande aus

der lackierten Oberflache ausgasen, was das Haftvermogen verringert
und zusatzlich eine Blasenbildung und Schrumpfung der Folie mit sich
zieht. Deswegen darf eine Verklebung bei Neufahrzeugen oder bei
Nachlackierungen friihesten nach 6 Wochen erfolgen.

Fahrzeuge mit Kunststoffteilen diirfen nur mit BRUXSAFOL Car Wrap-
ping Folien beklebt werden, wenn es sich um lackierte, glatte Ober-
flachen handelt. Im Zweifel lasst sich folgender Test durchfiihren: Die
zu beklebende Flache mit Wasser benetzen. Perlt das Wasser von der
Oberflache ab, ist von einer Beklebung abzuraten. Fliet das Wasser
ohne grof3e Tropfchenbildung ab, so kann die lackierte Kunststof-
foberflache beklebt werden.

BRUXSAFOL Folien der CC+ 4000er / CC+ 4200er Serie sind gegosse-
ne PVC-Folien und kénnen in Sicken mit Hilfe von Warme tiefgezogen
werden. Hierfiir muss die Folie auf ca. 50°C erwéarmt werden. Alle tief-
gezogenen Bereiche, Rédnder und Kanten miissen nach der Verklebung
nochmals sorgféltig mit Hilfe eines Infrarotthermometers und einem
HeiBluftfohn auf ca. 110°C erwarmt werden. Damit wird erreicht, dass
die Folie in Position bleibt und sich nicht mehr I9st.

Bei Verklebungen in pragnanten Sicken (scharfkantige, winklige Si-
ckengeometrie) ist die Folie einzuarbeiten, zuzuschneiden und {ber-
lappend zu verkleben.

BRUXSAFOL Folien der CC+5000er Serie eignen sich fiir ebene und
mehrfach leicht gewdlbte Flachen. Diese Folientypen diirfen in tiefen
Sicken nicht an der Stelle heif} tiefgezogen werden, da sie kalandriert
sind. In Vertiefungen sind sie einzuarbeiten, zu schneiden und tber-
lappend zu verkleben.

Ein Bedrucken dieser Folientypen ist nicht vorgesehen und erfolgt
auf eigenes Risiko. In diesem Fall ist jegliche Gewdhrleistung durch
BRUXSAFOL auszuschlieBen.

BRUXSAFOL

DIESE PRODUKTE BENOTIGEN SIE:

Car CLEANER
Spriihflasche, 500 ml, Art.-Nr. 122612

Matt Speed DETAILER
Spriihflasche, 500 ml, Art.-Nr. 22642

Glanz Speed DETAILER
Spriihflasche, 500 ml, Art.-Nr. 122683

CAR WASH
Flasche, 500 ml, Art.-Nr. 722601

Oberflachenvorreiniger
Flasche, 1L, Art.-Nr.T21012

Premium CARNAUBA WAX
Dose, 200 ml, Art.-Nr. 722621

Lackversiegelung
Flasche, 500 ml, Art.-Nr. 721018

HeiBluftfohn Steinel
Art.-Nr. 26006

Thermometer fiir HeiBluftfohn
Art.-Nr. 726008

Reinigungstuch, blau
Art.-Nr. 4200

Reinigungsschwamm
Art.-Nr. 122630

Lackpuck schwarz
Art.-Nr. 722650

Reinigungshandschuh
Art.-Nr. T22690

Alcantara Klebestreifen
Art.-Nr. T18072

3M- Goldrakel
Art.-Nr. 18060

Olfa Messer SAC-130°
Art.-Nr. T5020
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Car Wrapping

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

fiir die Trockenverklebung

Priifung der ausgewahlten Folie

Priifen Sie vor der Montage die Folie auf erkennbare Méangel. Falls Sie
Méngel identifizieren, darf diese Folie nicht verarbeitet werden. Bitte
kontaktieren Sie unseren Innendienst. Wir weisen ausdriicklich darauf
hin, dass nach der Verklebung eine spatere Reklamation aufgrund vor-
bestehender Mdngel grundsétzlich nicht mehr anerkannt wird.

Vorreinigung

Um die Klebekraft des Materials nicht zu beeintrachtigen, muss der
Untergrund frei von Fett, Staub und anderen Verschmutzungen sein.
Daher ist die Vorreinigung mit unseren speziell hierfiir geeigneten
Reinigungsprodukten durchzufiihren. Reinigen Sie ausschlief3lich alle
zu beklebenden Flachen mit BRUXSAFOL Oberflachenvorreiniger
(T21012). Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel. Wird dies
nicht eingehalten, fiihrt dies zu negativen Einfliissen beim Klebever-
halten und der spateren Neutralisation.

Das Fahrzeug ist vor der Verklebung (idealerweise am Vortag) griind-
lich zu reinigen.

Wir empfehlen die Wasche in einer Waschstral3e vorzunehmen (Birs-
tenwdsche ohne Zusatzprogramme). Danach sollten die Oberflachen,
insbesondere die Kanten und Sicken, auf Reste von Polituren oder dhn-
lichem Uberprift und mit dem Oberflachenvorreiniger nachgereinigt
werden. Verwenden Sie ausschlie3lich von BRUXSAFOL freigege-
bene Reinigungsprodukte. Andere Produkte beeinflussen das

BRUXSAFOL

Verwenden Sie ausschlie3lich Folien aus einer Charge fiir ein zu bekle-
bendes Projekt, andernfalls kann es zu Farbabweichungen oder ande-
ren sichtbaren Mangeln kommen.

Zur Dokumentation ist ein unverklebtes Muster in A4 Gro3e zu archi-
vieren.

Sie bendtigen fiir diesen Arbeitsschritt:

122612,122601, 121012, 722630, 722690, 74200

Klebeverhalten und die Neutralisierung negativ. Vor der Verkle-
bung sind stérende Fahrzeugteile, wie beispielsweise Auf3enspiegel,
Scheinwerfer, Tlrgriffe oder auch Zierleisten bei Bedarf zu entfernen.

Falls sich keine WaschstraB3e in der Ndhe befindet, ist alternativ folgen-
de Vorreinigung ebenfalls moglich:

Anfangs das gesamte Fahrzeug mit Wasser abspiilen. Danach CAR
WASH direkt auf das gut angefeuchtete Reinigungstuch bzw. auf den
Reinigungshandschuh auftragen und das komplette Fahrzeug von
oben nach unten abwaschen. Das Reinigungstuch bzw. den Reini-
gungshandschuh zwischendurch regelméaBig in Wasser auswaschen.
AbschlieBend das Auto mit klarem Wasser abspiilen. Vor der Folierung
muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug komplett abgetrocknet ist.

Grobere Verschmutzungen (z.B. Insekten- und Teerreste) kdnnen pro-
blemlos mit dem Universalreiniger in Verbindung mit einem nassen
Reinigungsschwamm entfernt werden.
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Car Wrapping

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

fiir die Trockenverklebung

Verklebung /Trockenmontage

Das Fahrzeug muss vollstandig getrocknet sein, deswegen ist es auf
eine eventuell noch vorhandene Restfeuchtigkeit in Sicken oder unter
Gummidichtungen zu priifen und gegebenenfalls mit dem HeiBluft-
féhn zu trocknen.

Um ein bestemogliches Verklebeergebnis zu erziehlen, sollte das Fahr-
zeug Uber Nacht zum Klimatisieren auf eine Montagetemperatur von
idealerweise 20°C - 23°C gebracht werden.

Wir empfehlen nach der Vorreinigung des Fahrzeugs und vor der end-
gliltigen Beklebung eine Testverklebung durchzufiihren. Priifen Sie 24
Std. danach die Endhaftung der Folie. Eine zu schwache Endhaftung
kann auftreten, wenn auf dem Lack eine Nano- oder Keramik-, bzw.
Glaskeramik-Versiegelung aufgebracht wurde. Diese miissten vor der
Montage fachgerecht entfernt werden.

Aufgrund unserer langjahrigen Erfahrung halten wir es fiir unbe-
dingt erforderlich unsere Lackversiegelung vor der Folierung zu
verwenden. Sie dient dem Schutz des Lackes und erleichtert zu-
dem das riickstandsfreie Entfernen der Folie.

Dies gilt besonders fiir stark durch Umwelteinfliisse belastete Bereiche
(Horizontale Flachen, z.B. Dacher, Hauben). Hierflr die Lackversiege-
lung mit Hilfe des Mikrofasertuchs aufbringen und kreisend einarbei-
ten. Ein ca. 3cm breiter Streifen muss immer bis zur ndchsten Kante
bzw. Sicke frei gelassen werden. Zusatzlich muss gerade an Randern
der Oberflachenvorreiniger (unverdiinnt, mit Hilfe eines Mikrofaser-
tuchs) verwendet werden um eine optimale Haftung zu erreichen.

Helle Folien mit und ohne Metallic-Effekt haben oftmals eine geringere
Deckkraft (Opazitat) als dunkle oder farbige Car Wrapping Folien. Des-
wegen kann gerade bei der Verklebung von diesen Folien auf dunklen
Lacken eine veranderte Wirkung der Farbe hervorgerufen werden. Um
dem Fahrzeugbesitzer einen Eindruck der optischen Wirkung zu ver-
schaffen hat sich eine generelle Testverklebung als hilfreich erwiesen.

Um ein gleichmaBiges Farbergebnis am zu beklebenden Fahrzeug zu
erzielen, stellt die Verwendung von BRUXSAFOL Car Wrapping-Folien
der gleichen Chargennummer eine Grundvoraussetzung dar. Diese
Chargennummern sind jeweils auf unseren Rechnungen bzw. Karto-
nagen vermerkt.

Bei matten Folien muss bei der Verklebung auf die herstellungsbe-
dingte Laufrichtung geachtet werden, andernfalls wird das Ergebnis
nicht homogen ausfallen. Als weiteres diirfen insbesondere Struk-
turfolien nicht Gberdehnt werden, da daraus eine starke Schattenbil-
dung resultiert.

Um die Folien 3D zu verkleben und somit auf gewdlbte Bauteile aufzu-
bringen, verwenden Sie bitte einen Car Wrapping F6hn und halten Sie
diesen stéandig in Bewegung, damit die Folie nicht beschadigt wird. Be-
achten Sie bitte die produktionsbedingten Unterschiede wahrend der
Verarbeitung (gegossen, kalandriert, Luftkanalkleber). Ebenso sind die
weiteren Angaben aus unseren techischen Datenblattern einzuhalten
und zu berticksichtigen.

BRUXSAFOL

Sie bendtigen fiir diesen Arbeitsschritt:

121018, 74200, T18060, 718072, 75020, T26006

Das abschlieBende Tempern ist bei einer Temperatur von
110°C mit Hilfe eines HeiBluftféhns zu erfolgen, dies ist gerade bei Fo-
lien mit Luftkanalkleber unerlasslich. Verwenden Sie ein Infrarotther-
mometer, mit dessen Hilfe Sie die Erwdarmung der Folie exakt messen
konnen. AbschlieBend die Rander der Folie, jedoch erst nach Abkiih-
lung schneiden, bzw. um die Kante legen.

Sind nach der Verklebung noch kleine Luftblaschen (kleiner als 3 mm)
unter der Farbfolie vorhanden, sollten diese abhdngig von der Umge-
bungstemperatur nach spétestens drei Wochen nicht mehr zu sehen
sein.

Zusétzliche Empfehlung: Bei mehr als 3 sichtbaren Partikeleinschlis-
sen gleichzeitig auf einem Bauteil (z.B. Kotflligel) sollte dieses neu fo-
liert werden um ein hochwertiges Qualitdtsniveau zu erreichen.

Das Fahrzeug muss nach der Beendigung der Verklebung mind.
24 Std. bei konstanter Temperatur ruhen. Wahrend der Verkle-
bung ist besonders darauf zu achten, dass das Fahrzeug keinen
bzw. nicht zu starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist
(z.B. durch Umparken ins Freie), da dies das Folienmaterial nega-
tiv beeinflusst. Nach 72 Std. erreicht die Folie lhre Endhaftung.

Vorher darf das Fahrzeug nicht durch eine Waschanlage (Textilwasche
ohne HeiBwachs) gefahren werden bzw. mit einem Hochdruckreini-
ger gereinigt werden, da es sonst zu Ablésungen an Kanten und Si-
cken kommen kann. Nach Ablauf dieses Zeitraums diirfen BRUXSA-
FOL Car Wrapping Folien nur durch Handwasche mit Hilfe unserer
Reinigungsmittel oder in einer Waschanlage mit Textilwdsche ohne
HeiBwachsprogramm gereinigt werden. Bei der Reinigung mittels
Hochdruckreiniger ist einen Mindestabstand von 1 Meter einzuhal-
ten.

Abhédngig von der Nutzungsdauer und -hadufigkeit des folienbe-
schichteten Fahrzeugs ist erfahrungsgemal3 in der Sommersaison
eine sorgfaltige Reinigung und Pflege mindestens einmal im Monat,
in der Wintersaison mindestens zweimal im Monat zu empfehlen.
Bei besonders aggressiven Verschmutzungen (wie z.B. Teer, Streu-
salzrlickstdnden, Vogelkot, Insektenriickstanden, Baumharz, Bliiten-
pollen, feuchtes Laub) ist in jedem Fall eine zeitnahe Reinigung er-
forderlich.

Daher ist die regelméfige Reinigung und Pflege von Hand mit den
speziell dafiir entwickelten hauseigenen Produkten erforderlich. Die
Reinigung und Pflege muss besonders vorsichtig erfolgen. Eine Haf-
tung bei nicht fachgerechter Reinigung/Pflege Seitens BRUXSAFOL
ist ausgeschlossen.
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Car Wrapping

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

fiir die Trockenverklebung

Pflegehinweise

Eine professionelle Verlegung unserer hochwertigen Car Wrapping
Folien stellt die erste Saule dar. Die zweite Saule besteht in der Erhal-
tung der Qualitat, welche nur mit Hilfe unserer Pflegeprodukte ge-
wahrleistet werden kann.

Gerade nach der Verlegung und vor der Erstnutzung empfehlen wir
ausdriicklich die Verwendung unseres Gloss/Matt Speed DETAILER
oder unseres Premium CARNAUBA WAX, da nur so die offenporige Fo-
lie versiegelt werden kann und vor Umwelteinfliissen geschiitzt wird.
Gerade bei horizontaler Verklebung ist die UV Belastung am hochsten.
Die Gloss/Matt Speed DETAILER - je nach Bedarf fiir glanzende bzw.
matte Folien - zeichnen sich durch eine schnelle und einfache An-
wendung aus. Einfach auf die gereinigte Oberflache aufspriihen und
mit dem Reinigungstuch verreiben - fertig! Der Schutz bleibt hier fir
ca. zwei bis drei Wochen erhalten.

Das Premium CARNAUBA WAX bietet hingegen einen dauerhaften
Schutz der Extraklasse, welcher drei bis vier Monate erhalten bleibt.
Dieses Premium Wax wurde sowohl fir glanzende als auch fiir matte
Folien entwickelt.

Anwendungsempfehlung*

Versiegelung

Anwendung mit Premium CARNAUBA-WAX
100%

BRUXSAFOL

Sie bendtigen fiir diesen Arbeitsschritt:

122642, 122683, T4200, 122650, 122621

Nach der Reinigung der Oberflache eine haselnussgrole Menge des
Wachses entnehmen und diese dann auf den schwarzen Lackpuck
verteilen. AnschlieBend das Wachs gleichmafig mit kreisenden Bewe-
gungen auf die Folie auftragen. Nach wenigen Sekunden bildet sich
ein trockener Polierschlier, der dann mit dem Reinigungstuch abge-
wischt werden kann. Dabei miissen die Wachsriickstdande nicht kom-
plett entfernt werden. Es ist vielmehr von Vorteil, wenn ein geringer
Rest der trockenen Wachsriickstdnde auf der Folie verbleibt.

Fir eine volle Entfaltung der Wirksamkeit von Premium CARNAUBA
WAX (eines der hdrtesten pflanzlichen Wachse weltweit) empfehlen
wir in einem zweiten Arbeitsschritt die Erwdrmung des Premium
CARNAUBA WAX , welches sich hierdurch verfliissigt und perfekt mit
der Folie verbindet. Dies kann durch Verstreichen mit den Handfla-
chen, aber auch durch Abstellen des Fahrzeugs fiir 30 Minuten bei
Sonnenschein erfolgen.

Nach diesem Arbeitsschritt das Premium CARNAUBA WAX kurz erkal-
ten lassen, dadurch trocknet es spontan und hartet zu einem ,Wax-
panzer” aus. Die evtl. verbleibenden Polierwolken mit dem Reini-
gungstuch beseitigen - fertig!

Anwendung mit Ceramtic COATING

75%
50%

25%

Anwendung mit Gloss/Matt Speed DETAILER

* Wirkungsgrad stark abhingig von Klimazone, Umwelteinfliissen, Fahrzeugnutzung Anzahl der Fahrzeuwaschen, Verschmutzungsgrad, Parksituation des

Fahrzeugs. Grafik dient nur zu Vergleichszwecken.
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Ablosbarkeit

Sie bendtigen fiir diesen Arbeitsschritt:

121012,T22612, 126006, 74200, 75020

Die von BRUXSAFOL herausgegebenen aktuellen Pflege- und Nut-
zungsbedingungen sind dem Kunden bei Ubergabe des mit BRUX-
SAFOL Car Wrapping Folien verklebten Fahrzeugs auszuhandigen
und zu erldutern.

Entfernung von BRUXSAFOL Car Wrapping Folien

BRUXSAFOL Car Wrapping Folien sind mit hochwertigen Haftkleb-
stoffen mit permanenter Endhaftung ausgeristet. Es ist nicht auszu-
schlieBen, dass beim Abziehen Klebstoffreste auf dem Untergrund
verbleiben. Diese kénnen jedoch mit einem silikonfreien Industrierei-
niger auf Citrusbasis beseitigt werden. BRUXSAFOL tbernimmt keine
Garantie oder Gewabhrleistung fiir die Geschwindigkeit oder Leichtig-
keit der Entfernung von BRUXSAFOL Car Wrapping Folien.

Voraussetzung fiir eine Ablosbarkeit der BRUXSAFOL Car Wrapping
Folien ist eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von min-
destens +20°C. Die BRUXSAFOL Car Wrapping Folien sollten an ei-
ner Ecke vorsichtig mit Hilfe eines Messers geldst und im 180°-Win-
kel langsam abgezogen werden. In der Praxsis hat sich ebenso das
Abziehen unter einem 30°-Winkel als vorteilhaft herausgestellt. Eine
gleichzeitige, moderate Erwarmung der verklebten Folie mit einem
HeiBluftfohn auf +40°C bis maximal +60°C erleichtert den Abziehvor-
gang wesentlich. Zu empfehlen ist auch die Verwendung eines han-
delstiblichen HeiBdampfgerdtes. Das Abloseverhalten wird dariiber
hinaus maf3geblich von der Vorreinigung, Art und Beschaffenheit des
Untergrunds und den Nutzungsbedingungen beeinflusst.

Hinweise zur Gewahrleistung

Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der Pflege-
und Nutzungsbedingungen ist eine Gewahrleistung und Haftung
ausgeschlossen.

Die Dauer der Haltbarkeit der Fahrzeugverklebung von BRUXSAFOL
Car Wrapping Folien wird unter anderem durch die exakte Einhaltung
der Verarbeitungsrichtlinien sowie der Pflege- und Nutzungsbedin-
gungen bestimmt. Weitere Informationen zur Haltbarkeit finden Sie
auch in den zum Produkt zugehorigen Datenblattern.

Die Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) von BRUXSAFOL Car
Wrapping Folien darf ausschlief3lich von qualifiziertem Fachpersonal
(also ausgebildeten und erfahrenen Werbetechnikern oder Verkle-
bern) durchgefiihrt werden.

BRUXSAFOL

Fur die Qualitdt der Verklebung ist das ausflihrende, qualifizierte
Fachpersonal verantwortlich. Fiir die Einhaltung der Pflege und Nut-
zungsbedingungen tragt der Eigentiimer des folienbeschichteten
Fahrzeugs die Verantwortung. Die in diesen Verarbeitungsrichtlinien
enthaltenen Angaben basieren ausschlieflich auf unseren derzeiti-
gen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbar-
te Beschaffenheit, noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften
oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick
auf unsere BRUXSAFOL Car Wrapping Folien dar. Kosten fiir die Ent-
fernung einer Verklebung werden von uns nicht lbernommen.

Wird durch den Fahrzeugeigentiimer eine optische Veranderung der
Folie festgestellt, ist umgehend der folierende Fachbetrieb aufzusu-
chen, um evtl. auftretende Schaden am Fahrzeug zu vermeiden.

Eine Gewahrleistung und Haftung ist insbesondere ausgeschlos-
sen bei:

«  Zum Zeitpunkt der Verklebung nicht vollsténdig getrockneten
bzw. nicht vollstandig ausgeharteten Neulackierungen
Verklebungen auf ungeeigneten Untergriinden und auf nicht
fachgerecht ausgefiihrten Lackierungen

+ Unsachgemal vorbereiteten Untergriinden

+ Verwendung von BRUXSAFOL-Materialien in Kombination mit
Fremdmaterialien

« Nicht chargenreinen Verklebungen fiir ein zu beklebendes Objekt

+ Nicht fir die vorgesehene Anwendung empfohlenen Produkten
bzw. Produktkombinationen

+ UnsachgemaB bzw. nicht fachméannisch ausgefiihrten Verklebun-
gen durch nicht entsprechend qualifizierte Personen

+ Lackablésungen beim Entfernen der Folie sowie Lackverdnderun-
gen (z. B.,Phantombilder*)

« Folienablésungen aus scharfkantig gewinkelter Sickengeomet-
rie (hdufig anzutreffen bei Nutzfahrzeugen wie z. B. Liefer- oder
Kastenwagen)
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